ASLAN WBL 995 FOLIA BIALA SAMOPRZYLEPNA LAmBDA

DO TABLIC SUCHO SCIERALNYCH - -

OPIS:
Biata, blyszczaca folia samoprzylepna (PET/PCV) z klejem kanalikowym do tworzenia tablic i powierzchni
suchoscieralnych, przeznaczona do pisania markerami niepermanentnymi (dostepnymi na rynku).
Wysoka odpornos$¢ na zadrapania umozliwia bezproblemowe usuniecie napiséw bez zadrapan powierzchni folii. Klej
kanalikowy utatwia naklejanie folii.

MATERIAL KRYJ ACY:
Strukturalny papier silikonowy obustronnie powlekany PE, 135 g/m2

SRODEK KLEJ ACY:
Akrylowy, aktywowany dociskiem

ZAKRES STOSOWANIA:
Folia przeznaczona do tworzenia tablic szkolnych, tabliczek typu memoboard, tablic informacyjnych, tabliczek
reklamowych, potykaczy, menu w restauracjach, grafikdw. Mozna na niej pisaé markerami niepermanentnymi.

DANE TECHNICZNE:

Grubo $¢é* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej) 150 mikronéw

Sita sklejania (ASTMD-903) :g mggmm Esg ;agﬁi)ach)

Stabilno §¢ wymiarowa (naklejona na aluminium, po 48h, skladowana w 70°C

- 0
25x25cm) Max. -0,45%

Po 24h od aplikacji odporna na wiekszosc¢
olejéw na bazie ropy naftowej, ttuszczy i
rozpuszczalnikéw alifatycznych,

Odporno $¢€ na srodki chemiczne

Zalecana temperatura naklejania >15°C
Odporno $€ na temperatur ¢ po naklejeniu od -30 °C - +80°C
Trwato $¢é* 5 lat (ekspozycja pionowa, klimat

srodkowoeuropejski)
Sposob aplikacji:  tylko na sucho
Sposbéb czyszczenia:
Napisy wykonane pisakami do tablic suchoscieralnych usuwa sie bezproblemowo za pomoca miekkiej sciereczki lub gabki.
Wysoka odpornos¢ folii na zarysowania sprawia, ze po przetarciu miekkg $ciereczkg nie pozostajg na niej smugi ani zarysowania.
W przypadku gdy uzytkownik przez pomytke uzyje pisaka z tuszami rozpuszczalnikowymi istnieje mozliwos¢ wyczyszczenia folii
przy uzyciu alkoholu.
Skfadowanie folii
Folia moze by¢ sktadowana przez okres 3 lat od momentu produkcji. Temperatura sktadowania: 15-20 °C i wilgotno$¢ wzgledna
powietrza 50-60%. W celu unikniecia odksztatcania sie folii rolki powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej lub zawieszone

na specjalnych regatach.

Uwaga:

Powierzchnia, na ktérg naklejana jest folia musi byé oczyszczona z kurzu, smardéw oraz innych zanieczyszczen, ktére moglyby
wplynaé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé
pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig
samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzié, czy
pomiedzy folig, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne oraz oceni¢ czy materiat jest odpowiedni do danego zastosowania.

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sa na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrédto informacii, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wiasnym
zakresie przetestowac dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



