ORACAL®301 F FOLIA POLIESTROWA LAIN=EDA

OPIS:
Biata potysk lub metalizowana chromowa folia poliestrowa, charakteryzujgca sie niezwyklg stabilnoscia wymiarow,
0 dobrych wtasciwosciach procesu starzenia.

MATERIAL KRYJACY:
Folia poliestrowa, jednostronnie silikonowana, 100 mikrondw.

SRODEK KLEJACY:
Modyfikowany poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny.

ZAKRES STOSOWANIA:
Folia nadaje sie do produkcji wysokiej jakosci dekoracyjnych nalepek, tabliczek z nazwami i identyfikatorami technicznymi.
Nadaje sie do naklejania na powierzchnie apolarne i strukturalne.

SPOSOB ZADRUKU:
Zaleca sie sitodruk i druk offsetowy.

DANE TECHNICZNE:

Grubosc¢* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej) 50 mikronow

Stabilnos¢ wymiaréw (FINAT TM 14) Naklejona na stal nie wykazuje mierzalnego kurczenia w

kierunku poprzecznym, w kierunku wzdtuznym <0,2mm.

Odpornos¢ na temperature Naklejona na aluminium: 60 godzin (5 cykli po 12 godzin)
podzielone na 2 godz. w 20°C + 1 godz. chtodzenie + 2 godz.
w -30°C + 1 godz. nagrzewanie + 2 godz. w 20°C + 1 godz.
nagrzewanie + 2 godz. w 110°C + 1 godz. schtadzanie — nie

wykazuje widocznych zmian

Odpornosé na wode morska (DIN 50021) Naklejona na aluminium — po 100h w temp. 23°C nie wykazuje
Sita sklejania (FINAT-TM1) A naklejona na stal naklejona na HDPE
po 1 minucie > 23 N/25mm > 8 N/25mm
po 24 godzinach > 25 N/25mm > 10 N/25mm
Zalecana temperatura naklejania > +8°C
Okres skladowania** 2 lata
Okres trwatosci 2 lata

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu
srodkowoeuropejskiego
(przy wtasciwym naklejaniu przez specjaliste)

* -wartos¢ usredniona ** _w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

Uwaga:

Powierzchnia na ktéra naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smardw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby
wptynaé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé
pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig
samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzié, czy
pomiedzy folig, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne. Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage wszelkie informacje dotyczgce
aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.com).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sg na naszej wiedzy i doswiadczeniu i mogg by¢ uzywane tylko jako zrédio informacji, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilo$¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wtasnym
zakresie przetestowac¢ dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



